Permit Reference Number: BL3986ID

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd

May-20
Installation: Aberthaw Works
Kiln Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A1)
12.00
Form Air 2
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Kiln
Monthly summary Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Daily average ELV. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Monthly maximum 7 Daily average Kiln 000 | 0.00 [ 000 | 000 | 0.00 [ 0.00 0.00 000 [ 0.00 | 0.00 [ 000 | 0.00 | 000 [ 0.00 | 0.00 [ 000 | 0.00 [ 000 | 656 | 562 | 515 | 481 | 510 | 549 | 502 | 502 | 517 | 542 | 583 | 570 | 599
Daily average [No. of invalid days Value valid? Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Total invalid 1/2 hours 0 No. of invalid 1/2 hours 0 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [ 0 [ 0 [ 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 [ 0 [
Sum of exceedances 0 Value exceeds ELV (Y/N) N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
Signed P Firth Date  01/06/2020

(Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)




Permit Reference Number: BL3986ID

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd

May-20
Installation: Aberthaw Works
Kiln Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A1)
60
Form Air 3
Daily Average 5o | o
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Kiln
Monthly summary Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Daily average ELV 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Monthly maximum 33 |Daily average Kiln 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 0.0 00 | 00 [ 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 [ 00 | 00 | 309 | 327 | 310 | 307 | 280 | 209 | 317 | 300 | 317 | 296 | 329 | 328 | 313
Daily average |No. of invalid days Value valid? Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Total invalid 1/2 hours 0 No. of invalid 1/2 hours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum of exceedances 0 Value exceeds ELV (Y/N) N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
Signed P Firth Date  01/06/2020

(Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)




Permit Reference Number: BL3986ID

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd

May-20
Installation: Aberthaw Works
Kiln Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A1)
Form Air 4
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Monitoring Data
for HCI
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| —
1 2 3 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Kiln
Monthly summary Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Daily average ELV 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Monthly maximum Daily average Kiln 000 | 0.00 [ 000 | 000 | 0.00 [ 0.00 0.00 0.00 | 0.00 [ 0.00 | 0.00 | 0.00 [ 000 | 0.00 [ 0.00 | 000 | 0.00 [ 000 | 558 | 2.96 | 3.41 | 455 | 279 | 257 | 2.32 | 281 | 1.99 | 205 | 234 | 187 | 1.96
Daily average |No. of invalid days Value valid? Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Total invalid 1/2 hours No. of invalid 1/2 hours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum of Value exceeds ELV (Y/N) N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
Signed P Firth Date  01/06/2020

(Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)




Permit Reference Number: BL3986ID

Installation: Aberthaw Works

Kiln Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A1)

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd
May-20
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Kiln
Monthly summary Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Daily average ELV 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Monthly maximum 830 Daily average Kiln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 605 641 575 586 582 727 776 703 741 735 830 810 713
Daily average |No. of invalid days Value valid? Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Total invalid 1/2 hours 0 No. of invalid 1/2 hours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum of Value exceeds ELV (Y/N) N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
Signed P Firth Date  01/06/2020

(Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)




Permit Reference Number: BL3986ID

Installation: Aberthaw Works

Kiln Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A1)

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd
May-20

Form Air 6
Daily Average
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Kiln
Monthly summary Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Daily average ELV 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 400 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
Monthly maximum 303 |Daily average Kiln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 | 186 | 205 | 298 | 239 | 257 | 282 | 282 | 299 | 241 | 303 | 295 | 296
Daily average |No. of invalid days Value valid? Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Total invalid 1/2 hours 0 No. of invalid 1/2 hours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum of 0 Value exceeds ELV (Y/N) N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
Signed P Firth Date  01/06/2020

(Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)




Permit Reference Number: BL3986ID

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd

May-20
Installation: Aberthaw Works
Kiln Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A1)
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Kiln
Monthly summary Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Daily average ELV 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Monthly maximum 411 Daily average Kiln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 411 380 379 378 384 381 380 378 379 382 377 377 379
Daily average |No. of invalid days Value valid? Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Total invalid 1/2 hours 0 No. of invalid 1/2 hours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum of 0 Value exceeds ELV (Y/N) N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
Signed P Firth Date  01/06/2020

(Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)




Permit Reference Number: BL3986ID

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd

May-20
Installation: Aberthaw Works
Kiln Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A1)
90
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Kiln
Monthly summary Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Daily average ELV 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Monthly maximum 25 Daily average Kiln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 15 15 20 17 20 25 15 19 16 20 17 17
Daily average |No. of invalid days Value valid? Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Total invalid 1/2 hours 0 No. of invalid 1/2 hours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum of 0 Value exceeds ELV (Y/N) N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
Signed P Firth Date  01/06/2020

(Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)




Permit Reference Number: BL3986ID

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd

May-20
Installation: Aberthaw Works
Cement Mill Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A2)
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Form Air 9
Daily Average 20 e o —
Monitoring Data
for A2 Particulate Matter
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Cement Mill
Monthly summary Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Daily average ELV 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Monthly maximum 0.00 Daily average A2 0.00 0.00 1.48 4.83 6.02 6.58 5.23 5.84 6.62 6.70 6.60 6.43 6.55 6.88 6.87 7.02 9.79 9.03 6.22 4.27 1.80 0.25 0.13 0.88 0.49 2.05 1.95 0.21 0.56 3.56 0.00
Daily average |No. of invalid days Value valid? Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Total invalid 1/2 hours 0 No. of invalid 1/2 hours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum of 0 Value exceeds ELV (Y/N) N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
Signed Paul Firth Date  01/06/2020

(Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)




Permit Reference Number: BL3986ID

Installation: Aberthaw Works

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd
May-20

Cement Mill Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A3)
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Form Air 10
Daily Average
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Cement Mill
Monthly summary Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Daily average ELV 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Monthly maximum 0.00 _|Daily average A3 000 | 000 | 054 | 075 | 085 [ 092 0.99 096 | 077 | 1.88 | 3.04 | 1.23 | 099 | 081 [ 0.82 | 079 | 0.86 [ 132 | 092 | 0.72 | 065 | 0.70 | 0.72 | 1.79 | 4.25 | 0.87 | 083 | 0.76 [ 0.71 | 070 | 0.00
Daily average |No. of invalid days Value valid? Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Total invalid 1/2 hours 1 No. of invalid 1/2 hours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum of 0 Value exceeds ELV (Y/N) N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
Signed Paul Firth Date  01/06/2020

(Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)

























